


Los bene�cios que entrega este análisis, son 
de gran implicancia en la toma de decisiones, 
debido a que entrega información relevante 
sobre el comportamiento del componente, 
permitiendo direccionar la causa raíz frente a  
una falla. Este análisis también logra reducir 
costos debido a la detección preventiva de 
posibles fallas catastró�cas, extendiendo la 
vida útil del equipo y de sus componentes. 

La muestra de aceite lubricante o 
grasa previamente tratada, �uye por 
medio de un sustrato, el cuál permite 
formar el ferrograma. Aplicando un 
campo magnético, las partículas 
ferrosas se distribuyen formando 
cadenas ferromagnéticas donde 
también se alojarán entre ellas, otras 
partículas de interés.

La ferrografía nos puede entregar información 
relevante sobre el estado de los componentes, por 
medio de la clasi�cación de partículas según su 
origen y su morfología.

¿En qué consiste? ¿Qué bene�cios entrega?

¿Qué podemos determinar?
¿Por qué considerar este análisis?

Podemos observar Tipos de desgaste

Contaminantes

Degradación 
del lubricante

Desgaste

Por abrasión

Por fatiga

Por deslizamiento

Por fricción

Laboratorio Enex LubSDE se encuentra dentro del 
alcance de la certi�cación ISO 9001:2015. Esta 
certi�cación valida nuestro compromiso con la 
calidad y la mejora continua de nuestros servicios. 
Nuestro equipo altamente capacitado, está 
disponible para brindar el soporte necesario y 
responder a cualquier pregunta o inquietud que 
pueda tener. Estamos comprometidos en 
proporcionar resultados con�ables y 
recomendaciones adecuadas para el mantenimiento 
y la gestión de sus equipos.


